Gramaz / Weight

Technicka specifikacia latky GENOVA

570g/m2 +/- 3 g/m2

Zlozenie / Composition

48% PES +/- 3%, 52% Akryl +/- 3%

Sirka / Width of roll

143 cm +/-2 cm

Certifikat / Certificate

Specifikacia / Specification

Vysledok testu / Test result

Kategoria kvality / Category

Test odolnosti voci oderu / MARTINDALE TEST DIN EN ISO 12947 - 1,2 36 000 cyklov / MTD A
Stalofarebnost na svetle / Colour fastness to light DIN EN ISO 105 - B02 4-5 A
Stéalofarebnost v odere / Colour fastness to rubbing DIN EN ISO 105 - X12 na sucho /dry: 4 A
na mokro / wet : 3
Potahavé kitky Udaje v tomto technickom liste sti priememé hodnoty zistené pocas testovani. Oficilny datum vyhotovenia tejto technickej karty je 05.03.2018. Jej platnost vypréi po vyhotoveni nového testovania. Zmolkovanie nie je $pecifikované ako zévada ltky a nie je mo#né ho tplne eliminovat,

adalinnicky materidl
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